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STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA 

1. Ocena prawidłowości przeprowadzenia próby (cechy charakterystyczne, anomalie) 
 

 
2. Szkic wykresu wraz z charakterystycznymi punktami 

3. Wyznaczone charakterystyczne wielkości: 
� moduł Younga, E = .............., [GPa] 
� granica proporcjonalności, RH = .............., [MPa] 
� granica plastyczności, Re = .............., [MPa] 
� wytrzymałość na rozciąganie, Rm = .............., [MPa] 
� wydłużenie względne (na podstawie L i Ar), Ap = ..............% 


