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TENSOMETRIA ELEKTROOPOROWA 

PRĘT SILNIE ZAKRZYWIONY 

Dane do obliczeń: 

przekrój F = b × h = 9.6 × 75 mm, 
mimośród siły e = 164 mm, 
promień krzywizny ρ = 72.5 mm, 
położenia czujników 

η1 = -34.5 mm, 
η2 = -21.5 mm, 
η3 = -7.5 mm, 
η4 = 7.5 mm, 
η5 = 20.5 mm, 
η6 = 34.5 mm, 

moment zginający M = - N e, 
moduł Younga E = 210 GPa. 

Wyniki pomiarów: 

 ε1 ε2 ε3 ε4 ε5 ε6 
P = 0       
P ≠ 0       
∆ε       

Obliczenia: 

sprowadzony moment bezwładności: 
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siła N metodą minimum kwadratów Gaussa: 
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rozkład naprężeń teoretyczny, ze wzoru: 
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σ (teoria)       
σ (pomiar)       
 



Pręt zakrzywiony – c.d. 

Wykres porównania rozkładów naprężeń: teoretycznego i pomierzonego 
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